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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ   

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА» 
Зарегистрирована в Едином реестре систем 

добровольной сертификации Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии Российской 

Федерации (Росстандарт РФ)  

 

ИЛ ООО «ТДЭС» 

   Per. № РОСС RU.31112.04ЖKX0.ИЛ.00023 от 23 февраля 2018 года.                  
141730, г. Лобня, ул. Московская, д. 1 

          Телефон: +7(925)300-53-55, e-mail: lab.tdes@gmail.com. 

 

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 

№ 4002-939-QRY /2019 от 08 мая 2019 г. 
Наименование продукции:  Защитно-декоративное покрытие для 
дерева СТО 05744283-155-2019 
Изготовитель, Адрес: ЗАО "ЭМПИЛС", 344016, Россия, г. Ростов-на-
Дону, переулок 1-й Машиностроительный, дом 21 
Заявитель, Адрес: ЗАО "ЭМПИЛС", 344016, Россия, г. Ростов-на-Дону, 
переулок 1-й Машиностроительный, дом 21 
На соответствие требованиям: ГОСТ 31991.1, ГОСТ 31991.2 
Дата поступления образца: 17.04.2019 г. 
Дата проведения испытаний: 17.04.2019 г. – 08.05.2019г. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: 

Результаты испытаний на соответствие  

ГОСТ 31991.1, ГОСТ 31991.2 

Содержание летучих органических соединений составляет 37 г/л  для 

субкатегории А/e 

 

Заключение: Защитно-декоративное покрытие для дерева СТО 

05744283-155-2019 соответствуют требованиям ГОСТ 31991.1, ГОСТ 

31991.2 

 

Испытания провел                      Р.Г.  Андрейко 

Руководитель 
ИЛ ООО «ТДЭС»                                  С.В. Шилов  
 
 
 
 
 


